Caratteristiche delle piastre in plastica trasparente Piastre in plastica trasparente

MISUMI offre quattro tipi di materiali con trasparenza superiore per le piastre.

Oltre al grado standard, & disponibile il grado antistatico con funzionalita antistatiche. Sono disponibili 4
colori: trasparente, marrone e grigio fumo e arancione.

Spesso utilizzate come copertura, & disponibile un'ampia varieta di opzioni per varianti di fori di mon-
taggio.

B Caratteristiche di PET, PVC antistatico, acrilico e policarbonato
Quattro tipi di piastre con trasparenza superiore disponibili. Oltre al grado standard, & disponibile il grado antistatico con funzionalita antistatiche.
Sono disponibili 4 colori: trasparente, marrone e grigio fumo e arancione. . n

- PET Utilizzare piastre in plastica trasparente MISUMI.
Resistenza all'impatto di 4 volte superiore a quella dell'acrilico. Materiale ecologico che bruciando non genera gas nocivi. Anche economico. —— — -
« PVC antistatico Materiale PET c'{im':o di .‘"":'Ie Acrilico (Pressofuso) Agz';;gﬁs;z‘;g;" Policarbonato
Eccellente per resistenza agli agenti chimici e proprieta ignifughe, rapporto qualita/prezzo superiore tra | materiali antistatici. Pagina P973 P957~ R961 P973 P963~ P967 R973 969~
N Larghezza (B) 20~300 20~1000 100~ 900 20~300 20~1000 300~ 900 20~300 20~1000
*Acrilico Misura | Lngheza ) 20~300 20~2000 100~1100 20~300 20~2000 300~1100 20~300 20~2000
Ottima trasparenza, resistenza agli agenti atmosferici e lavorabilita; ampiamente utilizzato per operazioni interne ed esterne quali coperture per macchine industriali, vetrine e insegne. Spessore 0515 123458 35 051152 3,4,5,6,8 358 051152 3456810
o piastra (T) BHIED || thehhahth ' H l Lt 10,15, 20,25 i Shlolkhes || SGomBlE
Policarbonato ‘ Metodo foratura Taglio circolare Taglio circolare Taglio circolare - 4 lati fresati Taglio circolare Taglio circolare
Il fivello di resilienza & classificato con il valore massimo tra i materiali in resina trasparente (circa 30 volte Superiore a quello dele piastre in acrilico). Eccellente resistenza a basse e alte temperature, largo impiego. Foratura Foro passante, foro svasato conico, foro a chiave, inserto filettato
Varianti Vedere di seguito.
W Varianti
el e Incavo per giunti a scomparsa di profilati in alluminio Incavo sui 4 angoli Raggio di curvatura Taglio angoli
CRA R
PET PVC |Acrilico (Pressofuso)l Acrilico economico (Estrusione) Policarbonato £ - {J CCA cee
Metodo Standard | Antistatico | Antistatico | Standard ‘Antistatico Standard ‘Antistatico Standard ‘Antistatico ‘Resismmabrasiune Varianti 3| -
Elemento diprova) Unita P957 P961 P963 P967 P969
JIs _E] A | K oN CRB CRD CCB A_CCD
PYA | pyTa | ENBT | ACA | AcTA AcTAE | PCTA | peTTA A
PYBA |\oypTA|ENBBT| ACBA | ACcBTA | ACAE ACBAE oA | PCTBA \oopTa| PCTSP —
PYDA ACDA PCTGA Codice FLICJ, ECIC], JOIOT, KOJ CN CRA, CRB, CRC, CRD CCA, CCB, CCC, CCD
= - Lavora un incavo per giunti a scomparsa di profilati in alluminio. CN=I i di 1 Aggi il i lo. Taglia gli li.
5 Trasmittanza luce PYA:87 PYTA:80| ENBT:80 ACA:93 ACTA:79 ACTAE:S7 PCTA:90 PCTTA:86 ® ) Dnl\:\ege tevnuto wnltl; dellimite di espan;\une Lerm‘\ca n:llalpilawa‘ Lavo,;clr,?:?::alvolsuTT angoll. éﬂ:r;ﬁz;b:}zggé?oaal?sa: %g_o 562 Itzg:ignag,?glmo <50
S | (Sup.:Trasparente) (Centr: Marrong fume)| - % PYBA:28 ) "o ACBA:25 "o ACAE:92 |ACBAE:34 | PCTBA:35 "z| PCTSP:91 a direzione longitudinale dellincavo & tutta sulato della dimension A <CN< - L di <AB)- i di
() 5<CN<50 R = Incrementi di 5mm($)10<A(B)-R(2R) Incrementi di 5mm
2 it g fumo) PYDA45 PYBTA:30{ENBBT:29 ACDA'43 ACBTA:32 ACBTAE:25 PCTGA33 PCTBTA:35 (®Applicabile solo a3 e T5. (2)5<CRA, CRB, CRC, CRD<100
MPa 62 52 63 75 75 67 76 73 5 65 5 Sl -fﬁlo_polfi\aw [Codice dordink CN=25 - CN25 (Es.)Aggiunge R10 all'angolo di A | (Es.)Quando gli angoli di A e D sono ta-
Carico di rottura K-7113 . PDS“;"U‘;EU‘;‘;;&WMmmmme)‘ (®Applicabile solo alle misure ~ eC. CRA10-CRC10 gliati di C5+» CCA5-CCD5
{kaficm? [ {630} | {530} | {640} | {760} | {760} | {682} | {774} | {754} | {663} | {663} {663} @ Applicable 0o alle GRS standard standard. (®Applicabile solo alle misure standard. (®Applicabile solo alle misure standard.
2| Allungamento* K-7113 % 15 - 50 2~7 5 4 5 5 83 83 83
& |rosistensa di iocatura | ko0 | MP2 | 88 | 71 [ e [ 7 [ [ w1 [ 125 [ 122 [ w0 | w0 | o Vedere i dettagli pid avant. -[A]-[B] - [T]- [AngoloF] - [Angolo ] - [ Angolo ] - [Angolo K]
§ i {kflcm? | {850} | {730} | {1000} | {1200} | {1080} {1274} | (1244) | {918} | {918} | {048} 2 ACAE 800600~ 8 - FS6 - ED6 - 456 - KOG
. it gi i 3 Ki io gi i pre-| io (P611, 663, A
| Modulo flessione K-7203 | MPa |2.4x10°|2.0x10°[3.4x10°| 3.2x10° [ 3.3x10° | 3400 | 3500 | 3300 | 2300 | 2300 | 2300 Kit giunto semplice |Kitvite i ballogaments o0, 803,660, 706)| | oo Sl di Rrecnontagglo (RETL, 683, | - ki centrali Doppi gunti i post,
-é Resist. a Lim. sner- K-7181 MPa i 60 83 124 i 120 i i 78 78 i (ESCY) Kit giunto singolo standard Krlglum‘;)ismgolo stret, it ite Standard Dado eccentrico (ESS300 62 pee) (P554, 607, 664, 710)
& |compressione | vamento {kgf/cm? {610} | {850} | {1270} {1200} {795} | {795} E1) B 0 N
S.
Resilienza Izod K-7110 | kJ/m? 10 - 2.9 2.7 - 2.5 1.5 2 15 15 - - c A
Durezza Rookwell| ScalaM | - - 59 | 46 | - | 100 | 100 | 100 | 99 | 97 | 67 | 70 - L) s N lﬂ b L H
£1Uso continuo . °C  [-15~55]-15~55-30~60 | -30~80 | -30~80 [-30~70]-30~70[-30~60 [-30~100-30~100]-30~100 guntivart | ) o m— —— e — -
s E— e — (Es.2)
H Temp.deﬂesswoneso’rtocanﬂ 0.45MPa | K-7191 °C 70 69 - 100 85 90 110 92 135 135 135
§ Coeff. espansione lineare | K-7140 °c! 6.8x105|7.5x10°| 7.0x10°| 7.0x10° | 5.9x10"° | 7.0x10%| 7.0x10-°| 7.0x10° | 6.5x10° | 5.2x10° | 6.5x10° (®)Nella figura sopra &
S | Conduttivita termica - | Wmek | - - | 016 | o2 - 021 | 021 - 0.24 - - Per s, 2 incavo nel g:;;g;‘;r“e';r" gunt
§ |calore specifico = [ wg-k | 13 | 135 | 112 | 146 | 146 | 146 | 147 | 15 13 12 ; pannelo ion © rieieste - -
E Resistenza di superficie | K-6911 Q >100 |105~108(107~108| >10" | 10°~10% | >10'> | >10" |107~108(>2.0x10'¢| 10°~10°® [>2.0x10'® Serie *Téh T AN
S |Resistenza di volume specifica | K-6911 | Q-cm | >10' | >107 - >10° | >107 | >10' | >10" | >10" | >107 | >10"7 | >107 HF555 - - % - - # E #
° ~ = - 7, 7] ©
5 | Tensione disruttiva isolamento | K-6911 | kV/mm - - - 20 - 20 20 - 20 - 20 13 j: ﬁ 2
5 Costante diketica | 10°Hz | K-6911 | - 32 | - - 32 | 29 [ 31 | 4 - 3 3 3 Pordone da nsrito
5 | Fattore i issipaziong|  10°Hz | K-6911 - - - = ! 032 | o ! = ! ] - 8 nela cava 8 8 8
S |Fattore di |55|-palxzmn% 0%Hz 69 0.06 0.03 0.06 0.06 0.009 0.06 . - 8 8 - =
Peso specifico - - 1.27 1.27 1.4 1.2 1.2 1.2 1.19 1.19 1.2 1.2 1.2 H%ss 7 = ; % % %
Rapp. assorb. acqua K-7209 % - - 0.03 0.4 0.18 0.4 0.3 0.4 0.24 0.15 - ol | b E’} . Et «~ %W% ol el . Et - 5& %%
pp-“‘q & : : 113 {Tﬁp ol 31 | ! 39 | {TQL JLL
Proprieta ignifughe - - - - Autogstinguente X X - - - Autoestinguente - - 13
o -
= . 0.|I . = = ©) ©) ©) O ©) ©) O O O X ©) . ns_ |18 .H. LN 115 115
Resistenza Acidi = = X X O O O @) O | X~a| A X A ﬁgfs'g = -
chimica Acali | - - |xa|xa| O | O] O O[O [0/ x x x 8 ’ o %'W o Mﬁ QH I %—Jﬁ z %i
Soventeorganicd - - X X | X~A | Xe~A | Xe~ | X [ Xea [ x-a | % X X 19 ! %iﬂ‘ A .52 | J.@L JL‘-
(®! valori riportati sono di riferimento, non garantiti. 12 12 12 ” 12 “Incavo non 1
* | valori di allungamento del policarbonato e PET sono valori in % misurati per JIS K-7162-1B/50. Hﬁggas e - 1 = == richiesto. T
i Caratteristiche delle piastre pressofuse in acrilico e delle piastre estruse 845 ) gi%‘mi N%i i gﬁ“—g\ at g’r%—g\ gt Mﬁ ﬁ—z/zﬁ
Analogamente alle piastre in acrilico, sono disponibili piastre pressofuse realizzate con metodo di fusione molecolare e piastre estruse. 12 HHTL tho s | F| VL 8 | R
Le piastre pressofuse hanno una migliore termoresistenza e una maggiore resistenza meccanica rispetto alle piastre estruse. (Q)Eer I metodo milore d elezone del pannel, vedere 803,803,
. .t . . &) i ioni ionate i i 3
Le plaStre estruse sono pIU economiche di que”e pressofuse. C?)n;%:?::gnljr:“ ;r;lgoigg ﬁlle;]g;cgli‘orzngel:nlemp?e;g;p: \n‘te?nrgp%1\r:eﬁ?), gcgc(.], ?n quanto si espande o si restringe notevolmente a seconda delle variazioni di temperatura.
Es.) Quando la temperatura aumenta o diminuisce di 10°C, le piastre in acrilico economico (estruse) con una lunghezza di 1m si espandono o si restringono di 0.7mm. Il margine di circa 2mm & necessario in caso di differenza di temperatura di 30°C.

A contatto con liquidi evaporanti come metanolo e cloruro di metilene in sequito a trattamento termico come lavorazione laser, le piastre estruse potrebbero rompersi.
Inoltre, ad alte temperature potrebbero flettersi.



